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В статті вперше детально вивчена поведінка при термічної переробці шихт на основі газового та
жирного вугілля різного генетичного типу за відновленністю (ГТВ). Показаний значний вплив
ГТВ вказаних компонентів на вихід та склад продуктів термофільтрації у відцентровому полі
(ТФВ). Виявлений оптимальний склад шихти (Га + Жв), що дозволяє отримати високий вихід
«пластичного» шару.

In the article for the first time the behaviour is studied in detail during thermal processing of coal blends
on the basis of some rank coals of different genetic types by reductivity (GTR). Essential influence of
GTR of the specified components on the yield and composition of thermofiltration products in a centrifu-
gal field is shown. The optimum composition of coal blend is defined. This composition permits to re-
ceive a high yield of the "plastic" layer.

Уголь представляет собой сложную многокомпонентную структуру ор-
ганического происхождения. Свойства углей определяются их структурной,
надмолекулярной организацией, условиями диагенеза, а также составом [1].

В связи с этим, возникает проблема рационального использования углей
в процессах термической переработки. Одним из основных факторов, влияю-
щим на поведение углей при пиролизе, является генетический тип по восста-
новленности, учет которого необходим при составлении шихт для коксова-
ния с целью получения качественной продукции.

Ранее нами было показано существенное влияние ГТВ углей на выход и
состав продуктов пиролиза [2 – 9].

Целью данного исследования является изучение влияния типа по вос-
становленности (сернистости) отдельных компонентов угольной шихты на
выход и характеристики пластического слоя, ответственного за спекание.

В качестве объектов исследования использовали две пары изометаморф-
ных газовых и жирных углей Донбасса, однородных по петрографическому
составу, но различающихся типом по восстановленности (типы «а» и «в»).
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На их основе составлены шихты (Ж : Г = 70 : 30) при всех возможных
сочетаниях углей типов «а» и «в».

В работе использовался метод термофильтрации (ГОСТ 17621-89), а также ИК-
спектроскопия с Фурье преобразованием.

Термическую деструкцию углей с отделением пластической массы про-
водили методом термофильтрации в центробежном поле, являющимся един-
ственным методом, позволяющим отделить первичные продукты, состав-
ляющие пластическую массу, не допуская их вторичных преобразований.

ИК-спектры регистрировали на спектрометре “Bruker” FTS-7 с исполь-
зованием техники DRIFT. Полуколичественную обработку ИК-спектров про-
водили с помощью программного пакета Origin 6.1 методом базовой линии.

Результаты определения интенсивности полос поглощения на DRIFT
спектрах твердых остатков (НО) и жидкоподвижных продуктов (ЖНП) тер-
мофильтрации исследуемых углей и шихт представлены на рис. 1 и рис. 2.
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Рис. 1. Абсолютная интенсивность полос поглощения ЖНП шихт

Как видно, при замене жирного угля типа «а» на жирный уголь
типа «в» в шихтах наблюдается увеличение концентрации кислородсодер-
жащих ОН- групп (3150 – 3380 см-1) и увеличение содержания СНалиф

групп (2920 см-1).
Из табл. видно, что шихта Га + Жв характеризуется минимальны относи-

тельным содержанием -О-, -S- групп (I1260 / I2920,  I1260 / I1440,  I1260 / I1600) и СНар

групп.
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Рис. 2. Относительная интенсивность полос поглощения твердых остатков шихт

Очевидно, уголь Жв, обогащенный алифатическим водородом, способст-
вует увеличению выхода ЖНП. Данная гипотеза подтверждается увеличени-
ем интенсивности полос валентных и деформационных колебаний СН3-, СН2-
и СН- групп (2920см-1, 1440см-1), а также уменьшением относительной ин-
тенсивности полос I3040 / I2920 и I1600 / I1440.

При сравнении жидкоподвижных продуктов углей Ж просматривается
аналогичная тенденция к снижению относительного содержания СНар, эфир-
ных и тио-эфирных групп (I3040 / I2920, I1190 / I2920) у ЖНП углей восстановлен-
ного типа по сравнению со слабовосстановленным.

Сравнение двух твердых остатков, отличающихся типом по востанов-
ленности жирного угля в шихте (Га + Жа и Га + Жв) показывает, что во втором
случае твердый остаток характеризуется практически в 10 раз более высоким
относительным содержанием ароматического водорода (I1600 /  I1440), а надсе-
точный остаток обогащен эфирными и тио-эфирными группами (рис. 2).

Таким образом, при добавлении в указанную шихту угля Жв происходит
резкое насыщение ЖНП водородом, а твердого остатка – ароматическими и
мостиковыми фрагментами, что способствует образованию пластического
слоя и последующему образованию спекшегося кокса.

Данные обработки DRIFT спектров показали, что происходит химиче-
ское взаимодействие компонентов шихт, которое зависит от генетического
типа по восстановленности (ГТВ) исходных углей и определяет качество
пластического слоя.
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Таблица
Значения относительных интенсивностей характеристических полос углей

типов «а» и «в» и шихт на их основе (Ж : Г = 70 % : 30 %)
Относительная интенсивность

Ix / I2920 Ix / I1440 Ix / I1600Уголь, шихта,
продукты ТФЦ 1190 1260 3040 1260 1600 1260

УГ а 0,367 0,338 0,303 0,447 1,894 0,236
УГ в 0,326 0,315 0,262 0,409 1,804 0,226
УЖ а 0,370 0,305 0,233 0,360 1,638 0,220
УЖ в 0,310 0,250 0,192 0,314 1,321 0,238

ЖНПГ а 0,282 0,240 0,355 0,454 1,458 0,312
ЖНПГ в 0,204 0,181 0,338 0,376 0,928 0,406
ЖНПЖ а 0,446 0,393 0,268 0,524 2,071 0,253
ЖНПЖ в 0,402 0,317 0,232 0,356 1,671 0,213

ЖНП(Г в + Ж в) 0,415 0,338 0,249 0,409 1,586 0,258
ЖНП(Г а + Ж в) 0,044 0,034 0,025 0,035 0,179 0,194
ЖНП(Г а + Ж а) 0,554 0,484 0,484 0,703 2,417 0,291
ЖНП(Г в + Ж а) 0,647 0,550 0,422 0,651 2,253 0,289

НОГ а 2,779 13,540 0,205
НОГ в 2,835 1,052 3,224 0,477 5,002 0,095

НО(Г в + Ж в) 1,878 7,638 0,246
НО(Г а +Ж в) 6,029 20,352 0,296
НО(Г а + Ж а) 4,175 2,165 1,928
НО(Г в + Ж а) 4,420 17,155 0,258

В целом, замена одного из компонентов шихты на изометаморфный
уголь иного ГТВ изменяет структурно-групповой состав продуктов термо-
фильтрации.

Полученные результаты однозначно указывают на необходимость учета
генетического типа по восстановленности при составлении шихт для коксо-
вания.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ МОРСКОЙ ВОДЫ ДЛЯ НУЖД
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Стаття присвячена розробці економічно оптимальної технології демінералізації морської води для
потреб електроенергетики. Показана економічна доцільність застосування двостадійної звороть-
ньоосмотичної технології з використанням мембран середнього і низького тиску для демінераліза-
ції води Чорного моря. Запропонована енергоефективна технологія отримання питної води з мор-
ської, що не вимагає постремінералізації.

Economical effectiveness of seawater desalination process for power producing industry is considered in
the article. It is shown that double-stage reverse osmosis utilizing low and middle pressure membranes is
the most preferable for demineralization of Black Sea water. Energy effective membrane technology for
drinking water producing is suggested, which is cost-effective due to needless of remineralization stage.

Перечень сокращений
BW – (англ. – Brackish Water) обозначение мембран для обессоливания

солоноватых вод;
NF – (англ. – NanoFiltration) обозначение нанофильтрационных мембран;
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